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东莞市广龙纺织助剂有限公司 

广东省东莞市大朗镇银朗南路447号 

 

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 

样品名称: 平滑剂 

CPST 参考编号: C170401022 

收样日期: 2017年04月01日 

测试周期: 2017年04月01日至2017年04月06日 

测试方法: 请参见下一页 

测试结果: 请参见下一页 

 

******************************************************************************************************************************* 

结    论:   

测试样品 测试项目 结果 

平滑剂 
1. 烷基酚聚氧乙烯醚(APEOs)的含量  

- REACH法规(EC) NO.1907/2006附件XVII中的第46条 
合格 

******************************************************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谨代表 

欧冠检测技术服务有限公司 

 

主 检 : 审 核: 签 发: 

   

王光宇, Andy 刘小芳, Sunshine 潘坚定, Will 

项目负责人 报告审核员 技术总监 
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送检样品照片 
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测试结果: 

 

样品描述 ： 白色液体 

 

 

1.烷基酚聚氧乙烯醚(APEOs)的含量- REACH 法规(EC) NO.1907/2006 附件 XVII 中的第 46 条 

测试方法:参考 US EPA 3540C:1996, 使用高效液相色谱仪(HPLC)进行分析。  

测试项目 CAS No. 单位 结果 MDL 限值 

壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO) 9016-45-9 mg/kg N.D. 30 1000 

辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO) 9002-93-1 mg/kg N.D. 30 / 

 

注释： 

 1.  mg/kg = 毫克每千克 = ppm 

    2.  N.D. = 未检出 (< MDL) 

3.  MDL = 方法检出限 
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烷基酚聚氧乙烯醚(APEOs) 测试流程图 

1) 分析人员：王光宇 

2) 监督人员：王华根 

 

 

   *** 报告结束 *** 

机械制样 

样品称量 

采用有机溶剂萃取样品 

浓缩或稀释萃取溶液 

过滤 

HPLC 分析 

数据 


